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Аннотация. Постановка проблемы. Анализ литературных данных показывает эффективность совмещения различных 
способов деформирования с целью формирования сложного напряженно-деформированного состояния в металлопрокате. 
Применение сложных схем напряженно-деформированного состояния при пластической деформации обеспечивает 
формирование благоприятной субструктуры деформированных металлов и сплавов, что позволяет в широком диапазоне 
влиять на изменение механических свойств. Цель работы − определение закономерностей изменения механических 
свойств бунтового проката, предварительно подвергнутого холодной пластической деформации (калибровке) волочением, 
при обработке, включающей знакопеременный изгиб и растяжение. Результаты. Установлены закономерности изменения 
прочностных и пластических показателей бунтового проката из сталей С7D и C70D после обработки, включающей 
знакопеременный изгиб и растяжение, после предварительной холодной пластической деформации (калибровки) 
волочением. Результаты исследований позволяют утверждать, что в основе процессов разупрочнения при 
сложнонапряженной схеме деформации, включающей знакопеременный изгиб и растяжение в области малых пластических 
деформаций, происходит трансформация дислокационной субструктуры металла, сопровождаемая снижением плотности 
дислокаций, а снижение прочностных и рост пластических показателей металла можно рассматривать как возможность 
разработки дополнительного способа разупрочняющей технологии производства холоднодеформированного проката 
различного назначения, не связанной с термической обработкой. 

Ключевые слова: бунтовый прокат; напряженно-деформированное состояние; механические свойства; термическая 
обработка; знакопеременный изгиб 
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Анотація. Постановка проблеми. Аналіз літературних даних показує ефективність поєднання різних способів 
деформування з метою формування складного напружено-деформованого стану в металопрокаті. Застосування складних 
схем напружено-деформованого стану під час пластичної деформації забезпечує формування сприятливої субструктури 
деформованих металів і сплавів, що дозволяє в широкому діапазоні впливати на зміну механічних властивостей. Мета 
роботи − визначення закономірностей зміни механічних властивостей бунтового прокату, попередньо підданого холодній 
пластичній деформації (калібруванню) волочінням, під час обробки, яка включає знакозмінний вигин і розтягнення. 
Результати. Встановлено закономірності зміни характеристик міцності і пластичних показників бунтового прокату із 
сталей С7D і C70D після обробки, яка включає знакозмінний вигин і розтягнення, після попередньої холодної пластичної 
деформації (калібрування) волочінням. Результати досліджень дозволяють стверджувати, що в основі процесів знеміцнення 
за складнонапруженою схемою деформації, яка включає знакозмінний вигин і розтягнення в області малих пластичних 
деформацій, відбувається трансформація дислокаційної субструктури металу, супроводжувана зниженням щільності 
дислокацій, а зниження показників міцності і зростання пластичних показників металу можна розглядати як можливість 
розроблення додаткового способу знеміцнювальної технології виробництва холоднодеформованого прокату різноманітного 
призначення, не пов'язаної з термічною обробкою. 

Ключові слова: бунтовий прокат; напружено-деформований стан; механічні властивості; термічна обробка; знакозмінний 
вигин 
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Abstract. Issues statement. The analysis of literature data shows the effectiveness of combining various deformation methods 
with the aim of forming a complex stress-strain state in a rolled metal product. The use of complex schemes of stress-strain state 
during plastic deformation provides the formation of a favorable substructure of deformed metals and alloys, which allows a wide 
range to influence the change in mechanical properties. Purpose. Determination of the regularities of the change in the mechanical 
properties of rolled steel, previously subjected to cold plastic deformation (calibration) by drawing, during processing, including 
alternating bending and stretching. Results. The regularities of the change in the strength and plastic parameters of rolled rolled steel 
from C7D and C70D steels have been established, after the treatment, including alternating bending and stretching, after preliminary 
cold plastic deformation (calibration) by drawing. The results of research allow us to assert that the softening process under a 
complex stress strain scheme involving alternating bending and stretching in the region of small plastic deformations transforms the 
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dislocation substructure of the metal which is accompanied by a decrease in the density of dislocations, and the decrease in strength 
and the growth of the plastic indices of the metal can be regarded as an opportunity to develop an additional method for softening the 
technology for the production of cold-formed rolled products for various purposes that are not related to heat treatment. 

Keywords: rolled steel; stress-strain state; mechanical properties; heat treatment; alternating bending 

 

Введение 

В последнее время активно развиваются способы 
пластической деформации, которые связаны с 
применением сложных схем напряженно-
деформированного состояния, различных 
комбинированных воздействий. Это обеспечивает 
измельчение зеренной структуры и формирование 
благоприятной субструктуры деформированных 
металлов и сплавов, что позволяет в широком 
диапазоне влиять на изменение механических 
свойств [1−7]. Авторы работ [3−5] показали 
эффективность совмещения различных способов 
деформирования с целью формирования сложного 
напряженно-деформированного состояния в 
металлопрокате. В работе [6] исследовано влияние 
деформации, сочетающей изгиб и растяжение, на 
изменение структуры и свойств холоднокатаного 
листового проката из низкоуглеродистой стали, 
подвергнутой предварительному деформированию 
прокаткой со степенью деформации 20 %.  

Такая обработка приводит к монотонному 
снижению предела текучести и временного 
сопротивления разрыву в среднем до 20 % при 
одновременном повышении относительного 
удлинения в 1,5…2 раза. При этом фиксировалось 
одновременное уменьшение плотности дефектов 
кристаллического строения, зафиксированных при 
первоначальном нагружении, а также изменение их 
распределения. Увеличение числа циклов (более 
четырех) сопровождалось разупрочнением 
холоднодеформированной стали, что связано с 
ростом объемной доли указанных областей с 
пониженным уровнем прочностных характеристик 
[6; 8].  

Следует отметить, что рассматриваемые эффекты 
наблюдались в стали, в которой произошел 
определенный этап формирования ячеистой 
дислокационной субструктуры.  

В работе [9] исследованы структурные изменения 
в прокате после холодной деформации (волочения) 
со сдвиговыми волоками. Показано, что такая 
обработка уменьшает анизотропию зерен, а их 
размер снижается с повышением степени 
деформации. Однако на определенных этапах 
наблюдается поочередное изменение (уменьшение / 
увеличение) размеров зерна, которое авторы 
связывают с развитием конкурирующих процессов 
фрагментации и динамической полигонизации 
структуры металла.  

Близкие результаты получены при исследовании 
изменения дислокационной субструктуры бериллия в 
условиях циклической разнонаправленной 

деформации и квазигидростатического сжатия [10]. 
Показано, что механические свойства 
деформированного бериллия определяются, в первую 
очередь, характером формирования дислокационной 
субструктуры металла. В работах [3−5; 11−13] 
выполнены исследования влияния комбинирования 
волочения с деформациями изгиба на изменение 
структуры и свойств холоднотянутой проволоки. 
Показано, что при волочении металла в двух 
последовательно расположенных конических 
монолитных волоках с одновременным приложением 
сдвиговых напряжений за счет кручения возможно 
реализовать сложную схему напряженно-
деформированного состояния обрабатываемого 
металла.  

Такая схема приложения нагрузки вызывает 
поворот зерен и их вытяжку. В результате этого 
происходит дополнительный сдвиг зерен близкой 
ориентации и их измельчение. Фактором, который 
повышает интенсивность пластической деформации, 
является знакопеременный изгиб в процессе 
вращения деформируемого металла в зоне между 
волоками.  

При повышении скорости вращения 
преформатора и увеличении степени деформации 
кручением происходит формирование сверхмелкого 
зерна в структуре высокоуглеродистой стали, а 
размер перлитных колоний в проволочной заготовке 
уменьшается от 64 до 13 мкм. После такой обработки 
в стали происходит рост пластических характеристик 
при одновременном повышении временного 
сопротивления разрыву и предела текучести. 
Необходимо понимать, что использование 
разнообразных комбинированных способов 
деформационного воздействия вызывает 
формирование различной структуры в поперечном 
сечении металла.  

Анализ литературных данных позволяет 
утверждать, что в основе процессов разупрочнения 
холоднодеформированных сталей при обработке, 
сочетающей знакопеременный изгиб с растяжением в 
области малых пластических деформаций, лежат 
различные процессы трансформации 
дислокационной субструктуры металла. Однако 
эффект от использования комбинированной 
обработки, которая включает знакопеременный изгиб 
и растяжение, достигается лишь в том случае, когда 
металл предварительно подвергнут холодной 
пластической деформации.   

Цель работы − определение закономерностей 
изменения механических свойств бунтового проката, 
предварительно подвергнутого холодной 
пластической деформации (калибровке) волочением, 
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при обработке, включающей знакопеременный изгиб 
и растяжение.  

Материал и методика исследований 

Исследования проведены на промышленных 
партиях калиброванного бунтового проката из сталей 
C7D и С70D, химический состав которых 
соответствовал требованиям стандарта  
EN 16120-2:2011 «Бунтовой прокат из 
нелегированной стали для передела в проволоку». 
Используемое оборудование: световой оптический 
микроскоп «Axiovert 200 М МАТ», трансмиссионный 
электронный микроскоп «JEOL JEM-100СX», 
универсальная разрывная машина «TTDM Instron», 
волочильный стан SKET UDZSA-2500/6, роликовые 
устройства для обработки проката.    

При проведении исследований по влиянию 
обработки, включающей знакопеременный изгиб и 
растяжение, на изменение механических свойств 
бунтового проката, использовали стандартное 
оборудование технологической линии, 
предназначенной для волочения, а в качестве 
деформирующего инструмента – устройство 
знакопеременной деформации металла с 
горизонтальным и вертикальным расположением 
роликов (двухплоскостное устройство), схема 
конструкции которого приведена на рисунке 1. Оно 
состоит из жестко закрепленного металлического 
основания, на котором установлены ролики 
диаметром 40,0…60,0 мм (по пять штук в 
горизонтальном и в вертикальном положениях 
соответственно). Из них шесть роликов закреплены 
неподвижно (опорные), а остальные (нажимные) 
могут перемещаться в поперечном направлении 
основания и фиксироваться с помощью 
регулировочных винтов. Ролики установлены на 
подшипниках и приводятся во вращение проходящим 
через них прокатом, что позволяет устанавливать 
необходимое натяжение и регулировать степень 
деформации в зависимости от исходного 
профилеразмера и марки стали.  

 

Рис. 1. Схема конструкции двухплоскостного 
устройства для знакопеременного изгиба 

калиброванного проката / Fig. 1. Scheme of the 
construction of a two-plane device for alternating 

bending of calibrated rolled steel 

В качестве альтернативного деформирующего 
устройства калиброванного проката использовали 

промышленное устройство (окалиноломатель) в 
составе волочильного стана SKET UDZSA 2500/6, 
схематическое изображение которого представлено 
на рисунке 2. Вал рабочего колеса этого устройства 
закреплен в подшипниковом узле, расположенном в 
станине. Четыре ролика закреплены на станине и два 
на рабочем колесе. Ролики установлены на 
подшипниках и приводятся во вращение проходящим 
через них прокатом. Степень холодной деформации 
зависит от изгиба проката относительно роликов, 
установленных на рабочем колесе, и определяется 
его поворотом относительно оси вращения. С целью 
снижения усилия поворота рабочего колеса 
устройство знакопеременной деформации снабжено 
редуктором. Фиксация положения рабочего колеса 
производится с помощью механизма, 
представляющего собой подпружиненный палец, 
установленный на станине и входящий в отверстия 
рабочего колеса. Для смотки проката использовали 
намоточный аппарат производства компании SKET, 
который предназначен для протягивания 
обрабатываемого металла через устройства линии 
холодной деформации.   

 

 

Рис. 2. Схема конструкции устройства 
(окалиноломателя) знакопеременного изгиба 
калиброванного проката (стрелками указано 

направление передвижения проката) / Fig. 2. Scheme 
of the construction of the device (мechanical descaling 
machine) of the alternating bending of the calibrated 

rolled steel (the arrows indicate the direction of rolling 
movement) 

Механические свойства проката до и после 
проведения обработки, включающей знакопере-
менный изгиб и растяжение, выполняли в 
соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 1497-
84 «Металлы. Методы испытания на растяжение».       

Химический состав и механические свойства 
калиброванного проката из сталей C7D (Ø 6,5  
6,0 мм) и С70D (Ø 6,5  5,7 мм; Ø 5,5  Ø 5,1 мм) 
приведены в таблицах 1−3.     
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Таблица 1 

Химический состав и механические свойства калиброванного проката диаметром 6,0 мм из стали С7D / 
Chemical composition and mechanical properties of calibrated rolled steel with a diameter of 6,0 mm  

made of C7D 

Химический состав, % масс. Механические свойства 

C Mn Si S P Т, МПа В, МПа 5, % δр., % , % 
0,09 0,42 0,028 0,023 0,010 471 522 17,4 2,47 63 

Таблица 2 

Химический состав калиброванного проката из стали С70D / The chemical composition of the  
calibrated rolled steel made of C70D 

Химический состав стали, % масс. Диаметр 
проката, мм C Mn Si Cr S P 

5,1 0,72 0,65 0,20 0,02 0,015 0,022 
5,7 0,72 0,64 0,19 0,02 0,015 0,022 

Таблица 3  

Механические свойства калиброванного проката из стали С70D / Mechanical properties of calibrated rolled 
steel made of C70D 

Механические свойства Диаметр проката, 
мм σВ, МПа σ0,2, МПа δ5, % , % 
5,1 1201 768 14,0 43,4 
5,7 1170 769 11,7 30,0 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Исследование микроструктуры калиброванного 
проката показало, что она преимущественно состоит 
из сорбитообразного перлита, отличие по 
содержанию избыточной фазы (структурного 
свободного феррита) незначительно и в среднем не 
превышает 7 % (рис. 3).   

Обработку калиброванного проката, 
включающую знакопеременный изгиб и растяжение, 
выполняли в устройстве, состоящем из десяти 
роликов (рис. 1). Материал роликов – сталь марки 
40Х; диаметр роликов – 60 мм; расстояние между 
осями опорных роликов по «горизонтали» 105,0 мм. 
Необходимое тяговое усилие обеспечивал 
намоточный аппарат, входящий в состав 
волочильного стана SKET UDZSA 2500/6. Ввиду 
незначительной скорости протяжки проката нагрев 
металла компенсировался охлаждением на воздухе и 

проявлялся незначительно. При проведении 
экспериментов изменяли количество 
задействованных роликов и величину перемещения 
центра нажимных роликов. По результатам 
экспериментов рассчитывали накопленные степени 
относительной деформации (εΣ) и определяли 
механические свойства проката после проведения 
указанной обработки.  

Для проката диаметром 5,1 мм были выполнены 
две серии экспериментов: в первой серии (п. № 1…4) 
последовательно увеличивали количество роликов – 
от 3 до 10. При этом первые пять роликов 
располагались в горизонтальной плоскости, а 
остальные пять были повернуты на 90 относительно 
первых пяти роликов, т. е. в вертикальной плоскости. 
Величина перемещения центра используемых 
нажимных роликов (S) для всех режимов обработки 
составляла 8,0 мм.  

 
                                а  

 
                                 б (b) 

Рис. 3. Микроструктура в поперечном сечении калиброванного проката из стали С70D:  
а – диаметр 5,1 мм; б – диаметр 5,7 мм / Fig. 3. Microstructure in cross-section of calibrated rolled steel made 

of C70D: a − diameter of 5,1 mm; b− diameter of 5,7 mm 
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Во второй серии экспериментов (п. № 5…7) 

калиброванный прокат протягивали через шесть 
роликов – три ролика в горизонтальной плоскости 
(один нажимной и два опорных) и три ролика в 
вертикальной плоскости (один нажимной и два 
опорных), при этом изменяли величину перемещения 
центра нажимного ролика на 8,0, 12,0 и 15,0 мм. 
Скорость намотки проката диаметром 5,1 мм для 

первой и второй серии экспериментов была 
постоянной и составляла  9,3 м/мин.  

Рассчитанные степени накопленной 
относительной деформации и механические свойства  
проката диаметром 5,1 мм, подвергнутого 
знакопеременному изгибу с растяжением, приведены 
в таблице 4. 

Таблица 4 

Режимы обработки, включающие знакопеременный изгиб с растяжением, и механические свойства 
проката диаметром 5,1 мм из стали С70D / Processing modes, including alternating bending with stretching, 

and mechanical properties of rolled steel with a diameter of 5,1 mm made of C70D 

Режим обработки 
Количество роликов, шт. 

№ п/п  
горизонт. вертик. 

S, мм εΣ  
σВ,  

МПа 
σ0,2, МПа δ5, % , % 

1 199 721 14,0 43,4 
1 3 − 8 0,070 

1 196 792 14,0 43,4 
1 199 803 14,3 43,4 
1 199 762 14,0 44,9 2 5 − 8 0,134 
1 199 752 14,0 44,9 
1 196 793 13,7 44,7 
1 199 789 13,7 46,1 3 5 2 8 0,204 
1 204 828 13,7 44,7 
1 204 764 14,0 44,9 
1 205 772 14,0 44,9 4 5 5 8 0,274 
1 205 732 14,0 43,4 
1 203 789 14,0 43,4 
1 205 784 14,0 43,4 5 3 3 8 0,140 
1 203 793 14,0 43,4 
1 201 766 14,0 43,6 
1 206 759 14,0 43,6 6 3 3 12 0,150 
1 206 766 14,0 43,6 
1 211 771 13,3 46,6 
1 211 765 13,3 43,6 7 3 3 15 0,160 
1 201 759 13,3 45,1 

 
Для калиброванного проката диаметром 5,7 мм 

были также проведены две серии экспериментов.  
В первой серии (п. № 8…11) обработку выполняли с 
использованием трех роликов (два опорных и один 
нажимной), расположенных в горизонтальной 
плоскости, величина перемещения центра нажимного 
ролика изменялась на 2,0; 4,0; 6,0 и 8,0 мм, а во 
второй серии (п. № 12…15) с использованием шести 
роликов – три ролика в горизонтальной плоскости 
(один нажимной и два опорных) и три ролика в 
вертикальной плоскости (один нажимной и два 
опорных),  величину перемещения центра нажимного 
ролика изменяли на 2,0; 4,0; 6,0 и 8,0 мм. Скорость 
намотки проволочной заготовки диаметром 5,7 мм 
для всех экспериментов составляла  11,0 м/мин. 
Рассчитанные степени накопленной относительной 
деформации и механические свойства проката 
диаметром 5,7 мм, подвергнутого знакопеременному 
изгибу с растяжением, приведены в таблице 5. 

На рисунке 4 приведено изменение механических 
свойств калиброванного проката, подвергнутого 
знакопеременному изгибу с растяжением, по 
отношению к исходным значениям в зависимости от 

накопленной степени деформации. Повышение 
накопленной степени деформации в исследованных 
диапазонах показало незначительное ее влияние на 
временное сопротивление разрыву. Несколько 
больше это влияние проявляется для предела 
текучести. Полученные результаты свидетельствуют 
о цикличном характере изменения пластических 
показателей проволочной заготовки по мере 
повышения степени деформации. Максимальные 
значения относительного удлинения соответствуют 
степени деформации 0,07…0,10 и 0,27 %, а 
относительного сужения – 0,20 %. Необходимо 
отметить, что для проката диаметром 5,7 мм после 
обработки наблюдается несколько больший разброс 
значений пластических характеристик (δ5, ), что, 
очевидно, связано с проявлением масштабного 
фактора. При этом микроструктура металла после 
обработки, включающей знакопеременный изгиб и 
растяжение, осталась неизменной.  

Дальнейшие исследования влияния обработки, 
включающей знакопеременный изгиб и растяжение, 
на изменение механических свойств, а также тонкую 
структуру металла были проведены на 
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калиброванном прокате диаметром 6,0 мм из стали С7D.   
Таблица 5  

Режимы обработки, включающие знакопеременный изгиб с растяжением, и механические свойства 
проката диаметром 5,7 мм из стали С70D / Processing modes, including alternating bending with stretching, 

and mechanical properties of rolled steel with a diameter of 5,7 mm made of C70D 

Режим обработки 
Количество роликов, шт. 

№ п/п 
горизонт. вертик. 

S, мм εΣ  
σВ,  

МПа 
σ0,2, МПа δ5, % , % 

1 172 783 12,3 25,6 

1 201 819 12,3 25,6 8 3 − 2 0,095 

1 186 796 12,7 28,6 
1 159 786 11,0 28,6 
1 182 816 12,7 28,6 9 3 − 4 0,096 
1 175 800 12,7 31,0 
1 197 793 − 29,1 
1 189 789 11,0 25,6 10 3 − 6 0,097 
1 197 814 12,0 29,1 
1 200 779 11,0 29,1 
1 199 789 11,0 28,6 11 3 − 8 0,098 
1 166 799 − 29,1 
1 198 773 11,7 34,8 
1 204 795 11,7 29,1 12 3 3 2 0,190 
1 197 775 12,7 32,0 
1 189 783 11,7 29,1 
1 162 769 12,0 34,8 13 3 3 4 0,192 
1 198 799 11,7 32,0 
1 181 781 11,7 34,8 
1 204 789 11,7 32,0 14 3 3 6 0,194 
1 197 789 10,3 34,8 
1 185 791 11,0 29,1 
1 177 799 11,3 32,0 15 3 3 8 0,195 
1 197 795 14,0 29,1 

 
Прокат из стали С7D подвергали обработке по 

различным режимам: 1 – протяжка через 
двухплоскостное устройство с тремя 
горизонтальными и тремя вертикальными роликами 
(диаметр роликов 60 мм, межосевое расстояние по 
«горизонтали» 105,0 мм, величина перемещения 
центра используемых нажимных роликов 8,0 мм);  
2 – протяжка через одноплоскостное 
(окалиноломатель) устройство, имеющее шесть 
роликов (диаметр роликов 150,0 мм, максимальный 
угол поворота рабочего колеса – 90, расстояние 
между осями роликов по «горизонтали» 200,0 мм);  
3 – протяжка через одноплоскостное устройство, 
имеющее шесть роликов (диаметр роликов 150,0 мм, 
максимальный угол поворота рабочего колеса – 90, 
расстояние между осями роликов по «горизонтали» 
200,0 мм) и устройство знакопеременной 
деформации металла с тремя горизонтальными 
роликами (диаметр роликов 60,0 мм, расстояние 
между осями роликов по «горизонтали» 105,0 мм, 
величина перемещения центра используемых 
нажимных роликов 8,0 мм); 4 – протяжка через 
одноплоскостное устройство, имеющее шесть 
роликов (диаметр роликов 150,0 мм, максимальный 
угол поворота рабочего колеса – 90, расстояние 
между осями роликов по «горизонтали» 200,0 мм) и 
устройство с тремя горизонтальными и тремя 

вертикальными роликами (диаметр роликов 60,0 мм; 
расстояние между осями роликов по «горизонтали» 
105,0 мм; величина перемещения центра 
используемых нажимных роликов 8,0 мм). 

Скорость протяжки заготовки по режимам  
№ 1…4 составила  6 м/мин. Накопленная степень 
деформации и механические свойства проката в 
зависимости от режима обработки представлены в 
таблице 6. 

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что при повышении диаметра роликов в процессе 
обработки калиброванного проката одного и того же 
диаметра уменьшается относительная степень 
деформации за проход (режимы № 1 и 2). 
Использование проката разных профилеразмеров при 
одном и том же диаметре роликов приводит к 
повышению относительной степени деформации с 
одновременным ростом силы протяжки в процессе 
обработки металла через устройство 
знакопеременного изгиба.  

Изменение механических свойств проката, 
подвергнутого знакопеременному изгибу с 
растяжением, по отношению к исходным значениям 
показано на рисунке 5.  Максимальные значения 
равномерного удлинения соответствуют степеням 
деформации 0,05 и 0,20 % (для стали С70D 0,07…0,1 
и 0,27 %), а относительного сужения – одной области 
0,15…0,20 % (для стали C70D 0,20 %). 
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Рис. 4. Изменение механических свойств проката из стали С70D по отношению к исходному состоянию  
в зависимости от накопленной степени деформации после обработки, включающей знакопеременный изгиб  
и растяжение: а – диаметр 5,1 мм; б – диаметр 5,7 мм / Fig. 4. Change of mechanical properties of rolled steel 

from C70D steel  with respect to the initial state, depending on the accumulated degree of deformation after treatment, 
including alternating bending and stretching: a − diameter of 5,1 mm; b − diameter of 5,7 m 

 

 

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ           ISSN 2413-7405

36 



 

 

Таблица 6 

Механические свойства калиброванного проката диаметром 6,0 мм из стали С7D после обработки, 
включающей знакопеременный изгиб и растяжение / Mechanical properties of the calibrated rolled steel 

with a diameter of 6,0 mm from C7D steel after treatment, including alternating bending and stretching 

Механические свойства № 
режима 

εΣ 
σВ, МПа σ0,2, МПа δ5, % δр., % , % 

503 474 18,8 1,8 64,4 
506 474 16,3 4,0 65,8 1 0,164 
504 469 19,7 3,5 67,3 
519 465 17,8 3,3 61,9 
515 468 18,8 3,8 63,5 2 0,044 
513 470 17,5 3,0 59,7 
511 472 17,5 1,8 61,1 
503 472 18,2 3,8 63,8 3 0,126 
498 466 16,3 1,3 64,3 
498 473 18,3 3,5 65,9 
498 476 17,8 2,8 63,9 4 0,208 
498 476 19,3 3,8 64,9 

 
Известно, что величины сопротивления малым 

пластическим деформациям предварительно 
деформированного металла ниже, если направление 
последующего деформирования не совпадает с 
первоначальным [14]. Величина указанного эффекта 
оценивается по различным характеристикам и 
определяется многими факторами. К главным из них 
следует отнести кристаллографическую 
направленность приложения деформирующего 
напряжения [15], величины предварительной и 
последующей пластической деформации, 
температуру нагружения, размер зерна, объемные 
доли фаз, их морфологию и т. д. По сравнению с 
однонаправленным нагружением, изменение знака 
деформации сопровождается снижением напряжения 
течения области микротекучести и ростом 
параметров деформационного упрочнения [15; 16].  

Экспериментальные данные, свидетельствующие 
о снижении прочностных и росте пластических 
свойств при знакопеременной деформации, можно 
рассматривать как дополнительное доказательство 
возможности разработки разупрочняющей 
нетермической технологии производства 
холоднодеформированного проката. В целом по 
внешним признакам проявление влияния обработки, 
включающей знакопеременный изгиб и растяжение, 
подобно развитию эффекта Баушингера. Однако, в 
отличие от эффекта Баушингера, эта обработка 
приводит, наряду с изменением сопротивления 
малым пластическим деформациям, к снижению 
временного сопротивления разрыву. В данном случае 
не только изменяется знак и вид деформации по 
сравнению с исходным состоянием, но и происходит 
деформация металла растяжением, которая обычно 
вызывает его упрочнение. По данным работы [18], 
при подобной обработке низкоуглеродистых сталей 
происходит монотонное снижение предела текучести 
на величину не менее 10 %, а относительное 
удлинение возрастает не менее чем в 1,3…1,5 раза. 

Металлографические исследования на световом 
оптическом микроскопе, так же как и для стали 

С70D, не выявили заметных изменений в структуре 
образцов стали С7D, подвергнутой обработке, 
включающей знакопеременный изгиб и растяжение, 
что хорошо согласуется с данными, приведенными в 
работах [15; 17]. Вместе с тем только после 
нескольких десятков (10…50) циклов появляется 
тенденция к росту степени дисперсности и 
вытянутости зерен ферритной структуры [16; 19].  

Холодная пластическая деформация указанным 
способом, как показали исследования, 
сопровождается повышением плотности дислокаций, 
а также совершенствованием текстуры металла. 
Прогрессирующему повышению плотности дефектов 
кристаллического строения, росту уровня 
прочностных свойств со степенью обжатия при 
волочении соответствует вполне закономерное 
снижение указанных характеристик в случае 
проведения указанной обработки.  

Ввиду того, что тонкая структура 
деформированного металла оказывает существенное 
влияние на формирование механических свойств 
металлов и сплавов [20], целесообразно было 
провести электронномикроскопические исследо-
вания образцов проката до и после проведения 
обработки, включающей знакопеременный изгиб и 
растяжение. Исследования показали, что в ферритной 
структуре исходного проката присутствует довольно 
значительное количество дислокаций (рис. 6 а−в), 
которые образуют фрагментированную субструктуру 
с размытыми границами ячеек. При этом в самих 
ячейках, особенно вблизи субграниц, наблюдается 
повышенная плотность дислокаций. 

Субструктура холоднодеформированного 
(калиброванного) проката оказывает неизбежное 
влияние на процессы, происходящие при 
последующей обработке, включающей 
знакопеременный изгиб и растяжение. Известно [20], 
что при повторной деформации дислокационная 
субструктура предшествующей обработки (в нашем 
случае – калибровки), теряет устойчивость и 
перестраивается, что связано с накопленной упругой 
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внутренней энергией и изменением ее в результате 
перераспределения дефектов кристаллического 
строения. Эти изменения могут быть связаны с 
изменением плотности дислокаций, размеров ячеек 
субструктуры и углов их разориентировки, а также 
характера самой субструктуры.  

Указанные изменения особенно очевидны, когда 
последующая деформация происходит в условиях 

изменения способа деформации, в том числе в 
условиях сложно-напряженного состояния. Это 
относится и к использованной в настоящей работе 
обработке, включающей знакопеременный изгиб и 
растяжение. 

 

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

И
зм
е
н
е
н
и
е
 
В

Степень деформации

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

И
зм
е
н
е
н
и
е
 
0
,2

Степень деформации

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

И
зм
е
н
ен
и
е
 ?
5

Степень деформации

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

И
зм
ен
е
н
и
е 
?р

Степень деформации

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

И
зм
е
н
е
н
и
е 


Степень деформации

 

Рис. 5. Изменение механических свойств калиброванного проката из стали С7D после обработки, 
включающей знакопеременный изгиб и растяжение / Fig. 5. Change of mechanical properties of calibrated rolled 

steel from C7D steel after treatment, including alternating bending and stretching 
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Рис. 6. Дислокационная структура калиброванного проката диаметром 6,0 мм из стали С7D до проведения 
обработки, включающей знакопеременный изгиб и растяжение / Fig. 6. The dislocation structure of calibrated 

rolled steel with a diameter of 6,0 mm from C7D steel before processing, including alternating bending and stretching 

  

а б (b) 

 

в (с) 

Рис. 7. Дислокационная структура проката из стали С7D после знакопеременного изгиба с растяжением / 
Fig. 7. Dislocation structure of rolled steel from C7D steel after alternating bending with stretching

Анализ тонкой структуры стали С7D после 
знакопеременного изгиба с растяжением показал, что 
в феррите произошла ее трансформация по 
сравнению с исходным состоянием. Сформировалась 
мезоскопическая субструктура, которая связана с 
образованием мезополос локализованной 
деформации вдоль направлений максимальных 
касательных напряжений (рис. 7).  

Представляется, что в зернах феррита возникают 
системы мезополос локализованной деформации, 
которые формируют микровихри, обусловленные 
возникновением встречных полей напряжений в 
условиях сложного силового поля напряжений при 
обработке, включающей знакопеременный изгиб с 
растяжением, что приводит к формированию 
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моментных напряжений и повороту микрообъемов 
зерен и субзерен.  

Вследствие локального вихревого пластического 
течения происходит трансформация ячеек 

субструктуры, связанная с генерированием, 
аннигиляцией и перераспределением дислокаций, 
искривлением и переориентировкой субграниц, 
дроблением ячеек. 

  

а б (b) 

Рис. 8. Микродифракция феррита в образцах проката из стали С7D до и после проведения обработки, 
включающей знакопеременный изгиб и растяжение: а – исходное состояние; б – после обработки /  

Fig. 8. Microdiffraction of ferrite in samples of rolled steel from C7D steel before and after processing, including 
alternating bending and stretching: a − initial state; b − after treatment

Электронограммы, отснятые с ферритных зерен 
стали С7D калиброванного проката (рис. 8 а), 
показали, что большая часть рефлексов вытянуты в 
азимутальном направлении. Это свидетельствует о 
наличии микронапряжений в субзёрнах феррита и, 
как следствие, о повышении плотности дислокаций. 
В образцах проката, подвергнутого 
знакопеременному изгибу с растяжением, 
азимутальное размытие наблюдается лишь для 
отдельных периферийных рефлексов (см. рис. 8 б), 
что свидетельствует о том, что микронапряжения в 
субзёрнах феррита и, соответственно, плотность 
дислокаций в стали уменьшились по сравнению с 
исходным холоднодеформированным состоянием. 
Действительно в данном случае азимутальное 
размытие незначительного количества рефлексов 
феррита проявляется (рис. 8 б) только на 
периферийных рефлексах с большими углами 
дифракции.  

Таким образом, обработка холодноде-
формированного (калиброванного) проката по схеме 
сложнонапряженного состояния, связанного со 
знакопеременным изгибом и растяжением, 
способствует трансформации тонкой субструктуры 
стали и уменьшению плотности дислокаций в 
результате их перераспределения и аннигиляции, 
обусловленных перераспределением напряжений, а 
также сложным характером течения стали. 
Указанные изменения способствуют изменению 
характера тонкой субструктуры металла.  

Следует отметить, что наблюдаемые эффекты 
снижения прочностных свойств, роста пластических 
и параметров деформационного упрочнения 
получены для стали, в которой уже произошел 
определенный этап формирования дислокационной 
ячеистой субструктуры. Результаты исследований 
позволяют утверждать, что в основе процессов 
разупрочнения при обработке проката, включающей 
знакопеременный изгиб и растяжение, в области 

малых пластических деформаций лежат процессы 
трансформации дислокационной субструктуры 
металла. 

Выводы 

1. Установлены закономерности изменения 
прочностных и пластических показателей бунтового 
проката из сталей С7D и C70D, после обработки, 
включающей знакопеременный изгиб и растяжение, 
после предварительной холодной пластической 
деформации (калибровки) волочением. Полученные 
результаты свидетельствуют о цикличном характере 
изменения пластических показателей проката по 
мере повышения степени накопленной деформации. 
Максимальные значения относительного удлинения 
для стали С70D соответствуют степени деформации 
0,07…0,10 и 0,27 %, а относительного сужения – 
0,20 %. Повышение накопленной степени 
относительной деформации в исследованных 
диапазонах показало незначительное ее влияние на 
изменение значений временного сопротивления 
разрыву, которое в большей степени проявляется  для 
предела текучести. 

2. Показано, что при повышении диаметра 
роликов в процессе знакопеременного изгиба проката 
одного и того же профилеразмера уменьшается 
относительная степень деформации за один проход, а 
при использовании проката разных диаметров при 
одном и том же диаметре роликов происходит 
повышение относительной степени деформации с 
одновременным ростом силы протяжки в процессе 
обработки металла через деформирующее 
устройство.  

3. Анализ тонкой структуры образцов проката, 
подвергнутого предварительной холодной 
пластической деформации, показал, что в феррите 
проката из стали С7D присутствует довольно 
значительное количество дислокаций, которые 

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ           ISSN 2413-7405

40 



 

 

образуют фрагментированную субструктуру с 
размытыми границами ячеек. При этом в самих 
ячейках, особенно вблизи субграниц, наблюдается 
повышенная плотность дислокаций. 

4. Исследование тонкой структуры стали С7D 
после обработки, включающей знакопеременный 
изгиб и растяжение, показало, что в феррите 
произошла ее трансформация по сравнению с 
исходным состоянием. Сформировалась  
мезоскопическая субструктура, которая связана  с 
формированием мезополос локализованной 
деформации. Мезополосы локализованной 
деформации формируют микровихри, обусловленные 
возникновением встречных полей напряжений в 
условиях сложного силового поля напряжений при 
обработке, включающей знакопеременный изгиб с 
растяжением, и приводящие к формированию 
моментных напряжений и повороту микрообъемов 
зерен и субзерен.  Вследствие локального вихревого 

пластического течения происходит трансформация 
ячеек субструктуры, связанная с генерированием, 
аннигиляцией и перераспределением дислокаций, 
искривлением и переориентировкой субграниц, 
дроблением ячеек.  

5. Результаты исследований позволяют 
утверждать, что в основе процессов разупрочнения 
при сложнонапряженной схеме деформации, 
включающей знакопеременный изгиб и растяжение в 
области малых пластических деформаций 
происходит трансформация дислокационной 
субструктуры металла, сопровождаемая снижением 
плотности дислокаций, а снижение прочностных и 
рост пластических показателей металла можно 
рассматривать как возможность разработки 
дополнительного способа разупрочняющей 
технологии производства холоднодеформированного 
проката различного назначения, не связанной с 
термической обработкой. 
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