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Анотація. Постановка проблеми. Один із багатьох факторів, що впливають на механізм реакцій 

твердіння, − це величина твердої поверхні за взаємодії різних фаз. Зміна їх співвідношення впливає на 
морфологію кристалів, форму блоків та структуру каркасу. У теперішній час виготовлення конструкцій та 
вироби на основі мінеральних в'яжучих речовин виготовляють здебільшого із застосуванням ПАР, але 
теоретичні питання їх впливу на морфологію та структуру каркаса і, відповідно, на властивості матеріалів,  
недостатньо вивчені. Мета статті − дослідити процес гідратації та властивості дисперсно-армованих 
розчинів. Висновок. Аналіз наведених результатів свідчить, що крім розмірних параметрів значний вплив на 
структуру мають властивості і вигляд дискретних волокон, а саме, поверхня, її активність і величина. Вплив 
цих факторів пов'язаний із процесами гідратації системи і формуванням контактного шару волокно − матриця. 
Активна поверхня не тільки збільшує тверду поверхню розділу, а й впливає на фізико-хімічні процеси 
тверднення. Зміна величини неактивної поверхні викликає збільшення або зменшення армувальної дії волокон. 
Основний недолік такої поверхні − низька міцність контактного шару, і передача навантаження волокно − 
матриця здебільшого потребує збільшення довжини дискретних волокон. У зв'язку із цим необхідно приділити 
увагу впливу виду поверхні на процеси гідратації систем на основі мінеральних в'яжучих. Якщо розглядати 
гідратацію як фізико-хімічну взаємодію компонентів, стає зрозумілим, що наявність нерозчинних складових 
впливає безпосередньо на процес формування структури. Цей процес залежить від етапу перемішування, 
хімічних реакцій і умов твердіння. Перший етап характеризується розподілом складових в об'ємі та залежить 
від їх властивостей. Це здебільшого розміри, гранулометрія і поверхня. 
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Аннотация. Постановка проблемы. Одним из многочисленных факторов, влияющих на механизм 

реакций твердения, является величина твердой поверхности при взаимодействии различных фаз. Изменение их 
соотношений влияет на морфологию кристаллов, форму блоков и структуру каркаса. В настоящее время в 
практическом изготовлении конструкций и изделий на основе минеральных вяжущих веществ применяются 
ПАВ, но теоретические вопросы их влияния на морфологию и структуру каркаса и, соответственно, на свойства 
материалов изучены недостаточно. Цель статьи − исследовать процесс гидратации и свойства дисперсно-
армированных растворов. Вывод. Анализ приведенных результатов показывает, что кроме размерных 
параметров значительное влияние на структуру оказывают свойства и вид дискретных волокон, а именно, 
поверхность, ее активность и величина. Влияние этих факторов связано с процессами гидратации системы и 
формированием контактного слоя волокно − матрица. Активная поверхность не только увеличивает твердую 
поверхность раздела, но и влияет на физико-химические процессы твердения. Изменение величины неактивной 
поверхности приводит к увеличению или уменьшению армирующего действия волокон. Основной недостаток 
такой поверхности − низкая прочность контактного слоя, и передача нагрузки волокно−  матрица в основном 
требует увеличения длины дискретных волокон. В связи с этим следует уделить внимание влиянию вида 
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поверхности на процессы гидратации систем на основе минеральных вяжущих. При рассмотрении гидратации 
как физико-химического взаимодействия компонентов становится понятно, что наличие нерастворимых 
составляющих оказывает влияние непосредственно на процесс формирования структуры. Данный процесс 
зависит от этапа перемешивания, химических реакций и условий твердения. Первый этап характеризуется 
распределением составляющих в объеме и зависит от их свойств. В основном это размеры, гранулометрия и 
поверхность. 
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Abstract. Problem statement. One of many factors impacting the mechanism of hardening reactions is the hard 

surface area at the interaction of different phases. Changing their ratios affects the morphology of crystals, shape of 
blocks, and scaffold structure. Today, surfactants are used for the production of structures and products based on 
mineral binders; however, theoretical issues related to their impact on the morphology and structure of the scaffold, and 
therefore on the properties of materials, have not been sufficiently studied. The purpose of the article. To study the 
hydration process and properties of disperse-reinforced solutions. Conclusion. The analysis of the provided results 
shows that besides the dimensional parameters, the structure is highly influenced by the properties and type of discrete 
fibers, particularly, the surface, surface activity, and surface area. The impact of these factors is associated with the 
system hydration processes and formation of a fiber-matrix contact layer. The active surface not only increases the solid 
interface, but also affects the physical and chemical hardening processes. Changing the value of the inactive surface 
either increases or reduces the reinforcement effect of fibers. The main disadvantage of such a surface is the low 
strength of the contact layer; besides, fiber-matrix load transfer basically requires an increase in the length of discrete 
fibers. Consequently, attention should be drawn to the impact of surface types on the hydration processes of systems 
based on mineral binders. If we consider hydration as a physicochemical interaction of components, it becomes clear 
that the presence of insoluble components directly impacts the structure formation process. This process depends on the 
mixing phase, chemical reactions, and hardening conditions. The first phase is characterized by the distribution of 
components throughout the volume and depends on their properties. These are mainly the dimensions, particle size 
distribution, and surface. 
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Вступ. Один із численних факторів, що 
впливають на механізм реакцій твердіння, − 
це величина твердої поверхні за взаємодії 
різних фаз. Зміна їх співвідношень впливає 
на морфологію кристалів, форму блоків і 
структуру каркаса [1]. 

Значний вплив на процес гідратації 
також має зміна поверхні розділу твердої і 
рідкої фаз у процесі гідратації. 

Сьогодні виготовлення конструкцій і 
виробів на основі мінеральних в'яжучих 
речовин здійснюється із застосуванням 
поверхнево-активних речовин (ПАР), але 
теоретичні питання їх впливу на 
морфологію і структуру каркаса, і, 
відповідно, на властивості матеріалів, 
недостатньо вивчені [1]. 

Мета статті − дослідити процес 
гідратації та властивості дисперсно-
армованих розчинів. 

Аналіз літератури. Структура 
затверділої суміші − це результат процесів 
перемішування складових суміші і їх 
фізико-хімічних взаємодій. Одними з 
чинників, що впливають на процес 
перемішування і технологію укладання, 
бачаться реологічні властивості [2]. 

У працях [3; 4] зазначається, що на 
в'язкість системи значно впливає 
міжзерновий прошарок. Пластична 
деформація стає можливою лише завдяки 
зсувові рідкого середовища, тобто напруга 
зсуву τ, при якій деформація u буде 
пропорційною відносній відстані між 
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твердими частинками та рідкою фазою. 
Таким чином, параметр насичення розчину 
заповнювачем залежить від співвідношення 
обсягу твердої і рідкої фаз і визначає ступінь 
збільшення в'язкості розчину, яка є 
функцією змінних: 

),,( huxfp 
                   (1) 

де x  – співвідношення рідкої та твердої 
фаз; u – швидкість потоку; h – товщина 
прошарку. 

В'язкість суміші великою мірою 
залежить від гранулометричного складу і 
форми зерен заповнювача. Особливо це 
помітно у випадку введення компонентів, 
довжина яких у кілька разів перевищує їх 
ширину. До таких заповнювачів можна 
віднести дискретні волокна. Розвиток і 
вдосконалення технологічного процесу і 
виготовлення конструкцій неможливі без 
відомостей про реологічні властивості цих 
сумішей, оцінки впливу дискретного 
армування волокнами різних видів на 
реологічні властивості сумішей [5]. 

Дослідження реологічних властивостей 
опору зсувові у функції деформації зсуву  
  f проводилися за допомогою 
вібровіскозиметра ротаційного типу. Для 
запису деформації зсуву за заданої напруги 
використовували прилад Вейлера − 
Ребіндера модифікованої конструкції [6], а 
для визначення вібраційної в'язкості – 
щілинний вібраційний віскозиметр. 
Реологічні характеристики розраховувалися 
за формулами [4]: 

223 bhQ ,                      (2) 

lPhP  ,                        (3) 

QlbPhv
3

3

2


,                 (4) 

де  – градієнт швидкості, С-1; Р – напруга 
зсуву Н/м; h, b, l – товщина, ширина, 
довжина щілини, см; P – ізобарний тиск, 
n/см2; Q – витрата суспензії, см3/с. 

Результати дослідження. Результати 
досліджень, проведених у лабораторіях 

ДВНЗ ПДАБА, ДВНЗ УДХТУ м. Дніпро із 
застосуванням композицій на основі різних 
мінеральних в'яжучих (гіпсових, цементних, 
вапняних тощо) дали можливість визначити 
принципове призначення використання 
певних видів волокон і їх вплив на 
реологічні характеристики. 

Суміші, армовані волокнами, поводяться 
як псевдоньютонівські рідини (рис. 1): 

 
const

P





.                   (5) 

 

Рис. 1. Залежність швидкості деформації ()  
від напруги зсуву (Р) у сумішах, армованих 

високомодульними волокнами: 1 – 0 % волокон;  
2 – 0,5 %; 3 – 1,5 %; 4 –2 %. 

Зменшення вібров’язкості супрово-
джується збільшенням кута нахилу 
віброграм над віссю Р. Деформація напруги 
залежить також від виду і довжини волокон. 
Процентний вміст волокна впливає на 
пластичність (рис. 1) [7]. 

Дослідження свідчать, що за довжини 
волокон щонайбільше 1,5...2 діаметри 
заповнювача і низьких значеннях 
процентного вмісту система поводиться як 
двофазна, тобто має мезоструктуру, 
відповідно до класифікації І. М. Грушка [8]. 
У разі збільшення довжини і процентного 
вмісту волокон структура розчину, 
армованого дисперсними волокнами, 
переходить до третьої підгрупи і стає вже 
більш подібною за реологічними 
властивостями до сумішей із крупним 
заповнювачем (рис. 1). 

Дослідження сумішей, армованих 
дискретними волокнами, показали, що 
великий вплив на реологічні властивості 
мають діаметр волокон і відношення 
довжини волокон до їх діаметра l/d (рис. 2). 
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Рис. 2. Графіки залежності зміни рухливості суміші 

від довжини (lв) і вмісту волокон: 1 – lв = 20 мм;  
2 – lв = 15 мм; 3 – lв = 10 мм; 4 – lв = 1 – 5 мм 

Аналіз рисунків 1 і 2 показав, що 
розміри, кількість і природа волокон істотно 
впливають на в'язкість суміші. Отже, існує 
певна залежність в'язкості від цих 
параметрів [9]. 

Для визначення довжини, процентного 
вмісту і впливу волокон на в'язкість суміші 
вводили волокна різної довжини, 
збільшуючи їх вміст (рис. 3).  

 

Рис. 3. Графіки залежності в'язкості сумішей (ɳ)  
від вмісту і довжини волокон (l): 1 – l = 52 мм;  

2 – l = 26 мм; 3 – 1 = 3 мм 

Уведення високомодульних МКВ 
(мулітокремнеземистих волокон) різної 
довжини змінює в'язкість армованої суміші, 
до того ж, не лінійно, про що свідчить кут 
нахилу  (рис. 3). 

Кут нахилу кривої (рис. 2, 3) залежності 
в'язкості суміші від кількості дисперсних 
волокон різко змінюється при досягненні їх 
критичного вмісту, який залежить також від 
їх довжини. 

В'язкість розчинної суміші (рис. 2), 
армованої волокнами довжиною 20 мм, 
різко змінюється за їх вмісту 0,5 % масової 
частки. Зменшення довжини волокон 
дозволяє збільшити кількість армувального 
компонента, крива 2 (рис. 2). Перегин 
кривих настає за в'язкості 25...50 с. Це 
вказує, що існує залежність в'язкості 
розчинної суміші від співвідношення 

довжини та діаметра дисперсних волокон і 
їх кількісного вмісту [9]: 

d

l
рра  

,               (6) 

)1(
d

l

Е

м
ра 




 ,                (7) 

де а – в'язкість армованого розчину, с;  
р – в'язкість розчину, с; 0...1; l – довжина 
волокон, мм; d – діаметр волокон, мм;  
 – концентрація армувального компонента: 

 Е

м




 

,                           (8) 

де м ,в – напруги, тобто відповідні межі 
міцності матриці та волокон, МПа. 

Для визначення реологічних 
властивостей розчинів здебільшого 
застосовуються два параметри: рухливість і 
водоутримувальна здатність розчинної 
суміші. Рухливість розчинної суміші − 
характеризуючий параметр легкоукладаль-
ності розчину. Показником служить глибина 
занурення еталонного конуса в розчинну 
суміш за дії власної ваги. Цей показник 
найбільш простий та прийнятний і у 
виробничих умовах дозволяє застосовувати 
таку методику. 

Дослідження показали, що глибина 
занурення конуса при введенні волокон, 
вміст яких є критичним, різко змінюється. 
Збільшення кількості волокон призводить до 
більш помітного зниження глибини 
занурення, яка також залежить від довжини 
волокон (рис. 4) [10]. 

Відношення l/d впливає на міцність 
контактного шару між волокном і матрицею 
[11]. У разі зменшення значення відношення 
l/d волокно стає більш жорстким, а за 
значення l/d = 1 – набуває форми, подібної 
до куба або кулі, що й стає причиною 
зниження в'язкості. 
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Рис. 4. Графіки залежності зміни глибини занурення 

конуса (h) від довжини (l) і кількісного вмісту 
волокон: 1 – 1 %; 2 – 2 % 

Значну роль відіграють поверхнево-
активні речовини. По-перше, їх 
застосування сприяє рівномірному 
введенню волокон. Деякі типи волокон 
неможливо навіть увести і рівномірно 
розподілити в обсязі. По-друге, знижує 
в'язкість і, відповідно, В/Т. В окремих 
випадках їх використовують для 
підвищення міцності адгезійного шару. 

Ефективність волокон у композитах 
залежить від їх довжини та міцності 
контактного шару. Критична довжина 
волокон Lкр відповідає стану напружень, за 
якого відбувається розрив замість 
висмикування. 

Важливим фактором впливу на 
ефективність функціонування волокна 
постає його відносне подовження при 
розриві або модуль пружності. Ефективний 
спосіб підвищення міцності композиційного 
матеріалу − застосування волокон, модуль 
пружності й міцність яких значно вищі за 
відповідні показники зміцнювальної матриці 
[12], тобто Ев/Ем > 1, Rb / Rm > 1. 

Для армування поризованих композицій 
можна використовувати волокна різного 
діаметра − від 1 до 100 мкм. Залежно від 
властивостей волокон, а саме еластичності, 
довжина волокон може становити від 1,1 до 
300 мм. Спосіб розподілу волокон в об’ємі 
істотно впливає на фізико-механічні 
характеристики компонентів. Найбільш 
сприятливим фактором стає розташування 
волокон у тілі перегородок пор, що майже 
неможливо в разі армування волокнами з 
високим модулем пружності. 
Низькомодульні волокна здебільшого 
розташовуються в товщі перегородки за 
рахунок більш низької жорсткості.  

У результаті дослідження 
закономірностей армування виробів із 

пористих бетонів дисперсним волокном 
можна виділити позитивні й негативні 
сторони цього процесу [13]. До позитивних 
належать: за невеликих значень граничної 
напруги зсуву значно збільшується 
пластична в'язкість пінобетонної суміші, що 
викликає зменшення значень пластичності. 
Підвищення в'язкості суміші сприяє 
збільшенню тиску газу в порах, що може 
зумовити формування поліедричних пор із 
мінімальною товщиною міжпорових 
перегородок або їх ущільнення, тобто 
створюються передумови виникнення 
обмеженого стану при гідратації цементу. 

Негативна сторона дисперсного 
армування поризованих композиційних 
матеріалів є: необхідність збільшення рідкої 
фази для зниження в'язкості та збільшення 
значень граничного напруження зсуву і 
пластичної в'язкості [14]. 

Синтетичні волокна мають низку 
переваг перед металевою арматурою: значно 
менша щільність волокон забезпечує 
збереження низької щільності, а гнучка 
структура не дозволяє матеріалу 
розтріскуватися, підвищуючи його міцність. 
Уведення таких волокон у поризовані 
суміші дозволяє в 2...2,5 раза збільшити 
міцність під час вигину, щонайбільше в  
1,5 раза – міцність під час стиснення,  
в 7...9 разів – ударостійкість вихідних 
пористих композицій. Поліпшення порової 
структури матеріалу в результаті 
дисперсного армування сприяє зниженню 
водопоглинання і капілярного підсосу [15], 
що забезпечує поліпшення експлуатаційних 
характеристик виробів і конструкцій. 

Фіброве армування майже повністю 
виключає появу і розвиток усадкових 
тріщин у процесі твердіння та подальшої 
експлуатації матеріалу [16]. 

Висновок. Аналіз наведених результатів 
свідчить про те, що, окрім розмірних 
параметрів, значний вплив на структуру 
мають властивості та вид дискретних 
волокон, а саме: поверхня, її активність і 
величина. Вплив цих факторів пов'язаний із 
процесами гідратації системи і 
формуванням контактного шару волокно − 
матриця. Активна поверхня не тільки 
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збільшує тверду поверхню розділу, а й 
впливає на фізико-хімічні процеси 
твердіння. Зміна величини неактивної 
поверхні викликає збільшення або 
зменшення армувальної дії волокон. 

Основний недолік такої поверхні − 
низька міцність контактного шару, і 
передача навантаження волокно − матриця 
вимагає збільшення здебільшого довжини 
дискретних волокон. 

Якщо розглядати гідратацію як фізико-
хімічну взаємодію компонентів, стає 
зрозумілим, що наявність нерозчинних 
складових впливає безпосередньо на процес 
формування структури. Цей процес 
залежить від етапу перемішування, хімічних 
реакцій та умов тверднення. 

Перший етап характеризується 
розподілом складових в об’ємі та залежить 
від їх властивостей. Це здебільшого розміри, 
гранулометрія і поверхня 
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